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COMMERCIALE

UTENSILERIA MECCANICA

* ISO 12925-1 CKC/CKD

* DIN 51517 Part 3- CLP HC
* US STEEL 224

* AGMA 9005-E02

* DAVID BROWN S1.53.101

* CINCINNATI EP GEAR OIL
* FZG 13 - Fail Stage

RIDUX EP

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE (Non costituiscono specifica)

AVERAGE PHYSICAL AND CHEMICAL FEATURES (Data are not specifications

OEL

LUBEST

RADAZIONE ISO ' ' '
‘ SO Viscosity Grade IS0 3448 | 32 46 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680
ato fisico a 20 °C Liguido, limpido — Giallo paglierino
sical appearance at 20 *C Liguid, clear — Pale Yellow
Infiammabilita COC °“C
fash point ASTM Da 230 240 245 245 245 250 255 | =260 | > 260
Densitaa 15 °C
ensity at 15 °C Kgmc | ~840 | ~840 | ~840 | ~ 850 | ~ 850 | ~860 | ~860 | ~870 | ~ 870
olubilitd in acqua .
olubilly in water Insolubile / insoluble
iscosita cinematica a 40 °C | ASTM D445
inematic viscosity at 40 C* St 325 | 46.7 69 100.1 145 218 325 450 685
iscosita cinematica a 100 °C | ASTM D445
inematic viscosity at 100 C° St 6.4 8.2 10.7 14 18.2 | 253 39 49 63
Indice di viscosita
Viscosity index IS0 2000 149 147 146 145 151 152 155 160 165
emperatura di scormimento “r
Eourpﬂint DM/ IS0a0iE| 60 - 585 - 50 - 45 - 40 - 40 -35 -15 -10
orrosione su rame asuoo| 18 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
Copper corrosion test
rova usura FZG (stadio fallito) | astapsiaz
‘r:'.fbartestFZG (Failure stage) | CEC Lo 11 12 =12 =12 =12 =12 =12 =12 =12
Protezione contro la ruggine | astum oess
kust protection test ALB Passa | Pass




